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Composition Chimique ALMET p. 54

Composition Chimique
. TENEURSEN%(MINI-MAX)

TENEURS EN % (MINI-MAXI)

AUTRES (2)
Alliage i i Chaq. Tot.(3) Al
1050A 455 040 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,03 le reste
»o11 5,00 Bi=0,2-0,6
0,40 0,70 6,00 0,30 Pb=0,2-06 = 0,05 0,15 le reste
2014 0,50 390 040 0,20 ZEET]
120 0,70 500 120 040 0,10 025 015 0,20 0,05 0,15 le reste
2017 0,20 350 0,40  0.40 Zr+Ti
0,80 070 450 1,00 070 010 0,25 0,25 0,05 0,15 le reste
2024 380 030 1,20 e
0,50 050 490 090 1,80 0,10 0,25 0,15 0,20 0,05 0,15 le reste
2030 330 020 0,50 Pb=0,80-1,50
0,80 070 450 1,00 130 010 = 0,50 0,20 Bi=0,20 0,10 0,30 le reste
2618A 015 090 1,80 120  0.80 ZFET
025 140 270 025 180 140 0,115 0,20 0,25 0,05 0,15 le reste
3003 0,05 1,00 Zr+Ti
0,60 070 020  1.50 0,10 0,10 0,05 0,15 le reste
3005 100 0,20
060 070 030 150 060 010 025 0,10 0,05 0,15 le reste
Isoxal® 1.2 010 060 0,10
Isolalu © 22 0,70 050 120 050 005 020 0,10 0,15  le reste
boudrale 1.2 010 060 0,10
22 0,70 050 120 050 005 020 0,10 0,15 le reste



Composition Chimique

AUTRES (2)

5005 0,50

0,30 0,70 0,20 0,20 1,10 0,10 = 0,25 0,05 0,15 le reste
— 0,40 4,00 0,05

0,40 0,40 0,10 1,00 490 0,25 0,25 0,15 0,05 0,15 le reste
5086 0,20 3,50 = 0,05

040 050 @ 0,10 0,70 450 0,25 @ 0,25 0,15 0,05 0,15  le reste
5754 2,60 Mn-+Cr

040 040 0,10 050 3,60 0,30 0,20 0,15 0,10-0,60 0,05 0,15 le reste
6005A 0,50 0,40 Mn+Cr

090 035 0,30 050 0,70 0,30 @ 0,20 0,10 0,10-0,50 0,05 0,15 le reste
- 0,30 0,10 0,35

060 030 0,10 0,10 0,60 0,05 0,15 0,10 0,05 0,15 le reste
6061 0,40 0,15 0,80 = 0,04

0,80 0,70 @ 0,40 0,15 1,20 0,35 0,25 0,15 0,05 0,15 le reste
— 0,70 0,40 0,60

1,30 0,50 0,10 1,00 1,20 0,25 0,20 0,10 0,05 0,10 le reste
6106 0,30 0,35 0,25 0,05 040 0,20 0,10

0,60 0,20 0,80 0,05 0,15 le reste
2020 0,05 1,00 0,10 4,00 Zr=0,08-1,20

0,35 0,40 0,20 0,50 1,40 0,35 5,00 Zr+Ti=0,08-0,25 0,05 0,15 le reste
7075 1,20 2,10 = 0,10 5,10 Zr+Ti

0,40 0,50 2,00 0,30 2,90 0,20 6,10 @ 0,20 0,25 0,05 0,15 le reste
— 1,20 2,10 0,05 7,20 Zr+Ti

0,40 0,50 1,90 0,50 3,10 0,25 8,40 0,25 0,05 0,15 le reste

(1) COMMUNIQUEES A TITRE INDICATIF. CONSULTER la norme NF EN 573 - 3.

(2) Inclut les éléments mentionnés et pour lesquels il n‘est pas indiqué de limite spécifique

(3) La somme de ces « Autres » éléments métalliques, dont la teneur est de 0,010% au plus pour chacun, est exprimée avec deux
décimales avant d’effectuer la somme.
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